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INFORME DE ANALISIS N°. CDT-1A-22444

ANALISIS SOLICITADO POR: ZULIANOS COAL RESOURCES 5.A.S.
CL100 E 132 OF 207, CUCUTA

ORDEN DE SERVICIO N°. CDT 9311

TIPO DE DE MATERIAL: Carbon

FECHA Y HORA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: 06-01-22 10:16 AM
FECHA Y HORA DE ANALISIS: 06-01-22 05:12 PM

CODIGO EXTERNO: FINO DE COQUE
CODIGO INTERNO: CDT32838

ANALISIS BASE COMO SE DETERMINA NORMA (ASTM)

Pader calorifico, Btu/lb® 8325 D5865/D58E65M-13
Poder calorifico, keal/kg® 4625 D5865/05865M-19
Pader calorifico, Mi/ke* 1936 D5865/D5865M-19
Cenizas, % en masa 29,34 D3174-12

Indicador de decimal punta(.). % equivale a gf100g de acuerdn a las Unidades del Sistema Incernacional (SI).

La preparacidn de la muestra fue realizada segdn norma ASTM D2013/02013M-20.

ASTM D3180-15 define:

Base como se determina. Resulkadas analiticos obtenidos después de acondicionamienta y preparacion de la muestra a kamiz N° 60,
Base como se recibe. Resultados anallticos obtenidos a la condicion de humedad con la que [a muestra llega al laboratario.

Basa seca. Resultados sin humedad residual

. @
“COT MINERAL estd acredicado por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA 0 ACREDITADG
(ONAC) y conforme a los requerimientos de ISOfIEC- 17025:2017 para los andlisis especificados

en el alcance de |a acreditacion codigo 14-LAB-0E1 en la pagina web ( htep:/juwww onac.org.co). | i n e ra l ONAC

IS07IEC 17025:201L7F

14-LAB-061
Sogamoso, Colombia Elabord : Alvaro ). Lopez Reviso:  John E. Rincon
Enero 06 de 2022 Ingeniero Gedlogo Ingeniero Gedlogo
MP. 15223-438317 M.P.15223-433718
Analista |efe Técnico

Nota 1: El informe oniginal contiene la firma y sello del laboracorio. Las consultas sobre la validez de éste informe de andlisis podrdn ser enviedas al corres:
tecnica@cdtminaral.com

Nota 2: Los resultados de andlisis tienen validez con referencia tnica y exclusiva sobre k3 muestra que fue recibida en el laboratorio. Bl kipo de material ha sido referenciada por el
cliente. La(s) muestra(s) a la(s) que s2 refieren los datos reportados en este informe ha(n) sido proporcionados por el Cliente o un tercero de conformidad a las directrices del
Cliente. COT MINERAL no s responsable del origen o fiente de ddnde ha(n) sido extrafda(s) la(s) muestra(s).

Nota 3: Estd prohibida sin la aprobacion escrica del laboratorio, cualquier aleeracidn del contenido de eske documento Yo reproduccidn, excepto en su tokalidad

Mota 4 En el ANEXD_CLAUSULAS COMERCIALES, sa establecen las demds condiciones generales del servicio dadas a conocer durant la soliciud y preseacian del servicio, en
los documento de cotizacion y orden de servicio emitidos por COT MINERAL

Nota 5: Los ensayos relacionados con (7), se encuentran acredicados bajo el alcance de acreditacion con codigo 14-LAB-061 FIN DEL INFORME



